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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов 

Таблица А.1

	Варианты остекления


	Коэффи- 

циент пропуска- 

ния света в видимой части спектра


	Коэффи- 

циент поглощения света в видимой

части спектра


	Коэффи- 

циент пропуска- 

ния прямого солнеч- 

ного излучения


	Коэффи- 

циент погло- щения

прямого солнечного излучения


	Коэффи- 

циент общего пропуска- 

ния солнечной энергии


	Приве- денное сопроти- 

вление теплопе- 

редаче,
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	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,28
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	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,29
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	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,30
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	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,32
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	0,68
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	0,31
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	Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии:

0,16-0,18 - для твердого покрытия;

0,06-0,08 - для мягкого покрытия.




